PRCLSPRAY

PASSION FOR COLOUR.

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzenie koloru

Zawsze nalezy okresli¢ odpowiedni kolor lub wariant koloru.
Nalezy to zrobi¢ na najwczesniejszym mozliwym etapie,
najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepsza praktyka
na tym etapie bedzie wykonanie natrysku testowego.

Ochrona

Stosowac odpowiednig ochrone drég oddechowych
(zalecane sg maski z dostawg powietrza).

Czyszczenie

Wyczysci¢ zmywaczem silikonu, odttuszczaczem bazy i/lub
odttuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.

Procedury naprawy tworzyw sztucznych. Nie zapodktadowane czesci

Bezpieczenstwo

Tylko do uzytku profesjonalnego. TRZYMAC POZA ZASIEGIEM DZIECI.
OSTRZEZENIE! ZAWARTOSC JEST PALNA. PARY | MGEA MOGA BYC
SZKODLIWE. WYWOLUJE PODRAZNIENIA SKORY | OCZU. Nie stosowac
produktow Prospray przed petnym przeczytaniem i zrozumieniem kart
danych bezpieczerstwa. Upewnic sie, ze wszyscy pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeristwa oraz produktow
chemicznych, z ktérymi maja kontakt. Producent zaleca stosowanie
aparatu oddechowego z zasilaniem powietrza podczas ekspozycji na
pary lub mgte. Uzywa¢ odpowiedniej odziezy ochronnej, rekawic,
okularow i ostony twarzy. Niniejsze informacje sa dostarczane w dobrej
wierze, lecz bez gwarandji. Podane tu informacje reprezentujg obecny
stan naszej wiedzy i stuza jako przewodnik po naszych produktach i
ich zastosowaniach; nie majg na celu zapewnienia okreslonych
wiasciwosci produktu lub zastosowan. Nalezy przestrzegac wszystkich
ostrzezen na etykietach produktu.

NAPRAWA GLADKICH CZESCI ZTWORZYW
SZTUCZNYCH BEZ PODKLADU

EJ

Dane w tej karcie odzwierciedlaja typowe wartosci. Poniewaz to warunki aplikacji sa gtownym czynnikiem majacym wptyw na skuteczno$¢ dziatania produktu, niniejsze informacje nalezy traktowac wytacznie jako
ogdlne wytyczne. Valspar nie przyjmuje ani nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wykorzystanie tych informacji. JEZELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PISMIE STOSOWNEGO ZOBOWIAZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA
ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOMNIEMANYCH, | NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAN ANI BRAKU
NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY SZCZEGOLNE, PRZYPADKOWE | NASTEPCZE. Jedyna mozliwos¢ w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego

produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2021 Valspar b.v. Wszystkie prawa

Czyszczenie

Oczysci¢ obie strony zderzaka goraca woda z mydtem. Dokfadnie
wyptukac i osuszy¢ powietrzem lub wytrze¢. Podczas ptukania woda
powinna sptywac, nie gromadzi¢ sie w krople, osuszy¢ doktadnie.
UWAGA: Stosowac mydfo niezawierajace wosku, emolientow
(preparatow nattuszczajacych skére) i o neutralnym pH.

Oczysci¢ przy uzyciu szarej lub czerwonej wtdkniny, a nastepnie umyc
goraca wodga z mydtem. Dobrze sptukac i natychmiast osuszy¢, aby
unikna¢ plam po wodzie. Jesli podczas ptukania woda gromadzi sie

w krople, umy¢ ponownie i wyptukac, az woda bedzie sptywac.

Ponownie oczysci¢ odttuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic
Degreaser przed nanoszeniem jakichkolwiek produktéw lakierniczych.

Nanoszenie podkiadu

Nanies¢ jedng zamknieta powtoke podktadu
A-524 Plastic Bumper Primer.

Dla uzyskania najlepszych rezultatow i grubszej warstwy zalecane
s dwie $rednie warstwy podktadu Prospray 2K Primer Surfacer.

astrzezone

Odparowanie

Umozliwi¢ odparowanie rozciericzalnika przez 15 minut.

Nastepna powloka
Nanie$¢ odpowiednia powtoke nawierzchniowg
zgodnie z zalecanym procesem.

Czyszczenie
Produkt usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

valspar

AUTOMOTIVE



