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BEST PRACTICES

Podtoze: Naprawa punktowa za pomoca podktadéw w aerozolach

w odcieniach szarosci Grey Shade 1K Primer Aerosol

WaterBase 900" Series: 3-Stage Candy Effect Colours

PRZYGOTOWANIE

0

Sprawdzenie koloru

Zawsze nalezy okresli¢ odpowiedni kolor lub wariant
koloru. Nalezy to zrobic na najwczesniejszym mozliwym
etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepsza
praktyka na tym etapie bedzie wykonanie natrysku na
karcie testowej.

Ochrona
Nalezy stosowac odpowiednig ochrone drog oddechowych
(zalecane sa maski z dostawa powietrza).
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Dane na tej karcie zawieraja typowe wartosci. Poniewaz wydajnos¢ produktu zalezy od réznych sposobéw naktadania, informacja ta powinna stuzy¢ jedynie jako wskazéwki ogélne. Firma Valspar
nie udziela gwarandji i nie ponosi zobowigzania za przydatno$¢ podanych informacji. O ile firma Valspar nie zaswiadczy na pismie inaczej, Valspar nie udziela gwarancji, w tym dorozumianej,
oraz nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci wobec kupujgcego za przydatno$¢ do odsprzedazy lub do okreslonego zastosowania oraz za naruszenia praw patentowych. Firma Valspar nie ponosi
odpowiedzialno$ci wobec kupujacego za szkody specjalne, incydentalne lub nastepcze. Odpowiedzialnos¢ w przypadku stwierdzenia wady tego produktu jest ograniczona do wymiany wadliwego

Naktadanie

Nalezy uzyc jednego z zalecanych odcieni szarosci
wymienionych ponizej. Jesli kolor podktadu nie pasuije
do odcienia szarosci, nalezy zastosowac szare odcienie
WaterBase 900 * Series.

ILosc
PRODUKT WARSTW
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903 1-3

6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey G5905 | 1-3
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Czyszczenie
Oczyscic przy uzyciu zmywacza silikonu 1-951 Silicone
Remover lub 9-851 WaterBase 900 Series Degreaser.
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6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907 1-3

Czasy schniecia

12 - 20 minut

(Czas schniecia moze sie réznic¢ w zaleznosci od
temperatury otoczenia i wilgotnosci w kabinie).

Powierzchnia
W razie potrzeby przetrzec lub lekko przeszlifowac podktad.

Odparowanie

2 - 3 minuty miedzy warstwami.

12 - 15 minut przed natozeniem warstwy pod
koloru bazowego

Naktadanie
Zastosowac pod kolor bazowy, w tym powtoke kropelkowa.

Cieniowanie

Wycieniowac na sasiednim panelu lub na
cieniowanym obszarze.

Nalezy upewnic sie, ze kolor catkowicie

pokrywa podktad. Druga warstwa powinna zachodzi¢
na poprzednia warstwe.

Odparowanie
Az do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

Naktadanie

Zastosowac potprzezroczysty lakier bazowy wedtug
wyboru (Liczbe warstw okresla naniesiona przez
uzytkownika powtoka natrysku testowego).

Cieniowanie
Wycieniowac potprzezroczysty lakier bazowy na krawedzi
zaaplikowanego wczesniej pod koloru.

Czasy schniecia

Az do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.
(Czas schniecia moze sie rézni¢ w zaleznosci od
temperatury otoczenia i wilgotnosci w kabinie).
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Naktadanie
Zastosowac zalecany lakier bezbarwny odpowiedni do serii
WaterBase 900" Series.
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REKOMENDOWANE PRODUKTY

6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS5905
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907
47-91 2K Spot Repair Thinner

1-231 Fade-Out Thinner

MS/HS/HS420 Clear Coats

produktu lub zwrotu ceny jego zakupu, wedtug uznania producenta. © 2021 Valspar b.v. Wszelkie prawa zastrzezone.
Data rewizji: marca 2021
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